Schmierung Zubehér fur Schmierung

Bei Linearfuhrungssystemen ist effektive Schmierung unerlasslich. Unzureichende Schmierung fuhrt

zu héherem Verschlei3 der Walzkorper oder Laufbahnen und einer Verkirzung der Lebensdauer.

Die Schmierung bewirkt Folgendes:

(1) Minimiert die Reibung beweglicher Teile und verhindert somit Festfressen und reduziert den
Verschleil3.

(2) Bildet einen Schmierfilm tUber den Laufbahnen. Dadurch wird die Beanspruchung der Oberfla-
che reduziert und die Lebensdauer erhoht.

(3) Schiitzt Metalloberflachen vor Korrosion.

Fur optimale Leistung von Linearfihrungssystemen muss die Schmierung entsprechend den

Betriebsbedingungen gewahrleistet sein.

Auch bei Linearfihrungssystemen mit Dichtungen tritt wahrend des Betriebes Schmiermittel aus.

Deshalb muss das System den Betriebsbedingungen entsprechend in bestimmten Intervallen nach-

geschmiert werden.

Schmierstoffe

Fir Linearfihrungssysteme werden hauptséchlich Schmierfette oder Ole als Schmierstoff verwen-
det.

Schmierstoffe miissen grundsatzlich folgende Anforderungen erfillen:

(1) hohe Festigkeit des Schmierfilms

(2) geringe innere Reibung

(3) hohe Verschleil3festigkeit

(4) hohe Hitzebestandigkeit

(5) nicht korrodierend

(6) hoher Korrosionsschutz

(7) minimaler Anteil an Fremdpartikeln und Wasser

(8) Die Konsistenz des Fetts darf sich auch nach wiederholtem Walken nicht entscheidend andern.

Schmierstoffe, die diese Anforderungen erfiillen, siehe E824-3.
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Der Schmierintervall richtet sich nach den Betriebs- und Umgebungsbedingungen. Bei normalen
Betriebsbedingungen muss das System etwa nach 100 km Verfahrweg nachgeschmiert werden.

Es muss mit Fett der gleichen Konsistenzklasse tber Schmiernippel oder Schmierbohrung am Line-
arfuhrungssystem nachgeschmiert werden. Das Mischen unterschiedlicher Fetttypen beeintréachtigt
die Leistung des Systems.

Schmierstoffe Typ Markenname

AFA-Schmierfett (THK) siehe I24-7
AFB-LF-Schmierfett (THK) siehe I824-8
AFC- Schmierfett (THK) siehe I24-10
AFE-CA-Schmierfett (THK) siehe I824-12

Schmierfert | Lithiumseifenfett (JIS-Klasse 2) AFF-Schmierfett (THK) siehe 324-14
Schmierstoff auf Urea-Basis (JIS-Klasse 2) |AFG-Schmierfett (THK) siehe 424-18
AFJ-Schmierfett (THK) siehe I24-20

Albania Schmierfett No.2 (Showa Shell Sekiyu)
Daphne Exponex Schmierfett No.2 (Idemitsu)
oder gleichwertige

* Das empfohlene Fett richtet sich nach den Betriebs- und Umgebungsbedingungen. Nahere Informationen siehe E324-6 bis

Olschmierung

Die Linearfilhrungssysteme, fiir die Olschmierung vorgesehen sind, werden bei Auslieferung ledig-
lich mit Rostschutzdl versehen. Geben Sie bei Bestellung bitte das erforderliche Schmierdl an. Wenn
das Linearfuhrungssystem nicht in horizontaler Einbaulage eingesetzt werden soll, kdnnen Teile der
Laufbahnen unzureichend geschmiert sein. Geben Sie deshalb bitte die vorgesehene Einbaulage
des Linearfilhrungssystems an. (Detaillierte Informationen zu Einbaulagen finden Sie auf Seite E1-
34)

® Die erforderliche Olmenge héngt von der Hublénge ab. Bei langen Hiiben muss haufiger nachge-
schmiert oder die Olmenge erhoht werden, damit der Olfilm bis zum Hubende der Fiihrungsbahn
reicht.

® In Umgebungen, die direktem Kontakt mit flussigen Kihimitteln ausgesetzt sind, vermischt sich
der Schmierstoff mit dem Kuhimittel und kann daher emulgieren oder abgewaschen werden, was
die Schmierwirkung erheblich beeintréchtigt. Bei solchen Bedingungen wird die Verwendung eines
Schmierstoffs mit hoher Viskositéat (kinematische Viskositat; Empfehlung: ca. 68 cSt) und hoher
Emulsionsbesténdigkeit werden empfohlen. Auf3erdem sollten die Schmierintervalle angepasst
oder die Schmierstoffmenge erhoht werden.
Bei Werkzeugmaschinen werden haufig Zentralschmierungsanlagen mit Olschmierung eingesetzt.

® Stellen Sie sicher, dass das Schmierél am Ende der Schmierleitungen der Zentralschmierungsan-
lage austritt, d.h. an den Schmieranschliissen zu Ihrem Linearfiihrungssystem.

Schmierstoffe Typ Markenname

Super Multi 32 bis 68 (Idemitsu)
Vactra No.2SLC (Exxon Mobil)
DTE-OI (Exxon Mobil)

Tonner Ol (Showa Shell Sekiyu)
oder gleichwertige

Buniaiwyas Iny Joyagnz

Ol fiir Gleitflachen oder Turbinensl

Schmierdl | |56vG32 bis 68
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